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Cliente: R. CIANCAGLINI Y ASOCIADOS

Domicilio: Panamericana Ruta 8 - Acceso Pilar Km 50 edificio paralelo 50 oficina

205 - Pcia. de Buenos Aires.

OBJETIVO:

Determinacion del contenido de Cromo.

MATERIAL ENTREGADO y FECHA DE RECEPCION:

Una (1) muestra identificada: “absorbente de hidrocarburos”
Fecha de recepcién del material: 09/06/14

TRABAJOS REALIZADOS:
* WMetodologia Empleada:

Cromo: Espectrometria de Emision por plasma inductivamente acoplado ICP-OES.

« Resultados Obtenidos y Conclusiones:

Absorbente de
Muestra hidrocarburos “Fecha de ensayo”
Cromo  (Cr) g/100g 2 08/07/14

* Opiniones e Interpretaciones del informe: No aplicable.

s Observaciones: No aplicable

e Anexos: No aplicable.
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